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תאריך הפקת דוחעמית חזות תפקיד מהנדס בודקשם המאשר:

2023/06/07

פרטי ההזמנה

שם המזמין     : ניצבים ע.צ.מ.ה בע"מ ח.פ: 515708774

מענו          : ת.ד. 56 בני עי"ש

תאריך ההזמנה  : 2023/06/01

תאור המוצר

בדיקת מין הפלב"ם - כמות של 1 עד 5

פרטי הנטילה

המדגם ניטל בתאריך:2023/06/04 הנוטל: המזמין

כמות במדגם    : 1

מסמך זה מכיל 3 דפים

ואין להשתמש בו אלא במלואו.

תוצאות הבדיקה במסמך זה

מתייחסות רק לפריט שנבדק.
מסמך זה אינו היתר תו תקן

תוצאות הבדיקה

המוצר הנבדק מתאים לסעיפי התקן.

פרוט התוצאות מצוי בדפים הפנימיים.

הערות:

בדיקת 5 ווי נירוסטה
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3 מתוך2 דף
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מסקנה הערה תוצאות תאור סעיף מספר סעיף

מתאים ראה תוצאות בנספח מין פלב"ם 316 לפי

ASTM A580/A580M -

13b

4

ראה תוצאות בנספח הערות 5
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3 מתוך3 דף
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ASTM A580/A580M -13b נספח לסעיף 4 מין פלב"ם 316 לפי

(%) (Mo) מוליבדן (%) (Ni) ניקל (%) (Cr) כרום (%) (Si) צורן (%) (Mn) מנגן

2.00-3.00 10.0-14.0 16.0-18.0 1.00 2.00 דרישה מקסימלית

ASTM A580/A580M -13b נספח לסעיף 4 מין פלב"ם 316 לפי

מסקנה
(Mo) מוליבדן

(%)
(%) (Ni) ניקל (%) (Cr) כרום (%) (Si) צורן (%) (Mn) מנגן תיאור הרכיב

מתאים 2.34 10.6 16.0 0.48 1.59 ארוך 1

מתאים 2.46 10.5 16.0 0.61 1.58 ארוך 2

מתאים 2.36 10.7 16.2 0.44 1.45 קצר 1

מתאים 2.52 10.5 16.4 0.57 1.47 קצר 2

מתאים 2.27 10.5 16.6 0.45 1.39 קצר 3

נספח לסעיף 5 הערות

הערות

הסריקה בוצעה במכשיר XRF מתוצרת Spectro. ניתן לאמת את תוצאות הסריקה באמצעות בדיקות אנליטיות.

.(N) וחנקן (S) גופרית ,(P) זרחן ,(C) יסודות שלא נבדקו: פחמן

 נספח לסעיף 4

סוף תעודת הבדיקה
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